
 



 

  

地址：浙江省杭州市滨江区长河街道滨文路 158 号 4 幢 4 楼 410 室 

Add: Room 410, North Zone of Building 4, No.158 Binwen Road,  

     Hangzhou, Zhejiang，China      310052 

电话(TEL):  86-571-87553051 报告编号(No.): 2107050010011 

传真(FAX):  86-571-87553050 日  期(Date): 2021-07-06 

第 1 页/共 4 页 

浙江检创检测技术服务有限公司 

 检 测 报 告 

  样品信息 

检验用途 委托检测 

委托单位 苏州谷幕服饰有限公司 

委托单位地址 江苏省苏州市吴江区盛泽镇东方丝绸中心广场 2 幢 6 楼 

样品链接 / 

样品名称 女童裤子 样品数量 1 条 

款号/型号 81312503 商标品牌 東臣(Tochenkids) 

材料成分 详见检验结果 样品描述 完好 

样品送达日期 2021-07-05 检验周期 2021-07-05~2021-07-06 

  样品照片 
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  检验信息 

检验项目 纤维含量/标识标志 

检验/判定依据 

GB/T 2910.2-2009《纺织品 定量化学分析 第 2 部分 三组分纤维混合物》 

GB/T 2910.20-2009《纺织品 定量化学分析 第 20 部分 聚氨酯弹性纤维与

某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法)》 

GB/T 2910.11-2009《纺织品 定量化学分析 第 11 部分 纤维素纤维与聚酯

纤维的混合物(硫酸法)》 

FZ/T 01057.2-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第 2 部分 燃烧法》 

FZ/T 01057.3-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第 3 部分 显微镜法》 

FZ/T 01057.4-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第 4 部分 溶解法》 

GB/T 5296.4-2012 《消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装》 

评定 • 所检样品并要求判定项目 符合 《GB/T 5296.4-2012》相应的技术要求。 

备注 

1、检测结果详见附页。 

2、本实验室根据客户要求完成检测，检测结果仅适用于收到的样品。 

3、除全文复制外，未经本机构批准，不得部分复制本报告。 

4、委托信息及样品信息均为客户提供，未经本机构证实。 
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序号 
检测项目 

（GB/T 5296.4-2012） 
技术要求 检测结果 

1 制造者的名称和地址 
应标明纺织品和服装制造者依法登记注册的名称和

地址，进口产品符合相关要求 
符合要求 

2 产品名称 
产品应标明名称，且表明产品的真实属性，并符合

其他相关要求 
符合要求 

3 产品号型或规格 
应符合 GB/T 5296.4-2012《消费品使用说明第 4

部分纺织品和服装》5.3 规定 
符合要求 

4 纤维成分及含量 

产品应按 GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标

识》的规定标明其纤维的成分及含量；皮革服装应

按 QB/T2262 标明皮革的种类名称 

符合要求 

5 维护方法 

产品应按 GB/T8685 规定的图形符号表述维护方

法，可增加对符号相对应的说明性文字，当图形符

号满足不了需要时，可用文字予以说明 

符合要求 

6 执行的产品标准 
产品应标明所执行的国家、行业、地方或企业的产

品标准编号 
符合要求 

7 安全类别 应根据 GB18401 标明产品的安全类别 符合要求 

8 产品质量等级 
应符合《中华人民共和国产品质量法》规定的标注

要求 
符合要求 

结论 单件（样本）使用说明判定 合格 
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测试项目 

(计量单位) 

[样品标识] 

测试方法 

（参数说明） 

技术要求 

（备注） 
测试结果 判定 

纤维含量(%) 

FZ/T 01057.2-2007 

FZ/T 01057.3-2007 

FZ/T 01057.4-2007 

GB/T 2910.11-2009 

GB/T 2910.20-2009 

GB/T 2910.2-2009 

（结合公定回潮率计算） 

-- 

聚酯纤维 74.5 

粘胶纤维 23.2 

氨纶 2.3 

-- 

———————— 

 

======= 检测报告结束 ====== 


